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AERO 80

ToTAL

A 0 Aviation

Mineralol fiir Flugzeug-Kolbenmotoren e zur Schmierung von Kolbenmotoren
unter extremen Bedingungen
e zum Einlauf von Kolbenmotoren (AERO 80)

EINSATZGEBIETE:

AERO wird zur Schmierung von Kolbenmotoren in Flugzeugen eingesetzt, welche extremen
Bedingungen ausgesetzt sind und ein dispergierendes Ol nicht erforderlich ist. AERO 80 wird eingesetzt
zum Einlauf von Flugzeug-Kolbenmotoren.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

AERO 80

F: MIL AIR 3560/D
Joint Service: OM-170
SAE J 1966

AERO 100

F: MIL AIR 3560/D
Joint Service: OM-270
NATO: O-117

SAE J 1966

AERO 120
Joint Service OM-370
SAE J 1966

FREIGABEN:

CONTINENTAL (AERO 80, 100)
ANWENDUNGSVORTEILE:

o AERO enthalten keine Zusatze, aulder geringe Mengen an Pour-Point-Verbessern und
Antioxidationsmittel

o Ausgezeichnete naturliche Oxidationsbestandigkeit

sehr niedriger Stockpunkt

o hoher Viskositatsindex

o
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EIGENSCHAFTEN*

TOTAL Deutschland - AERO 80

Typische Kennwerte
Dichte bei 15 °C
Viskositat bei 40 °C
Viskositat bei 100 °C
Viskositatsindex
Flammpunkt

Pourpoint

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer tblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

Methode
ASTM D 1298
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 97

Einheit
kg/m?
mm?/s

mm?/s

°C
°C

Wert
876
138
14,6
105
286

Total Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-StralRe 2

10557 Berlin

AERO 80

February / 2021

www.total.de

https://schmierstoff-motoroel-fett.total.de/cat/PR/122/datasheet.xhtml?configld=total&locale=de_ DE&name=AERO+80

F 3
centa

212


https://www.total.de/

